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RELATORIO DE ENSAIO N° QUI/163.655/1/08
MICROESFERAS DE VIDRO

INTERESSADO: TECHNOGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESFERAS VITREAS LTDA.

Rua Pilar do Sul, 62 — Vila Cumbica

07224-220 — Guarulhos — SP

Ref.: (47391)
1. IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

3.

01 (uma) Amostra de microesferas de vidro, identificada pelo interessado como: Duglass Tipo
II-A, lote 0362, total de 4.575kg, em 183 (cento e oitenta e trés) sacos de 25kg, etiquetados de
542.898 (Quinhentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e oito) a 542.945 (Quinhentos
e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e cinco) e 540.866 (Quinhentos e quarenta mil
oitocentos e sessenta e seis) a 541.000 (Quinhentos e quarenta e um mil), amostrada pela
Falcao Bauer em 19/08/2008.

Identificagdo Interna: 207.704

METODOLOGIAS UTILIZADAS
NBR 15199/2005 — Sinalizagéo horizontal viaria — Microesferas de vidro — Métodos de ensaio
ltem 5.1 — Anadlise granulcmétrica

Item 5.2 — Determinagao de defeitos e aparéncias
NBR 6831/2004 — Sinalizagdo horizontal vidria — Microesferas de vidro — Requisitos.

RESULTADOS OBTIDOS

e B0 ENCONTRADO | ESPECIFICADO
Particulas de vidro n&o fundido e elementos o 5
estranhos, % 0 Maximo 3
Fragmentos ovéides, deformados, germinados L
ou bolhas gasosas, % e M=mo;20

R ANALISE GRANULOMETRICA :
PENEIRAS ; % PASSANDO
N°® ABERTURA (pnm) ENCONTRADO ESPECIFICADO
18 1000 100 100
20 850 100 98 a 100
30 600 94 75 a 95
50 300 31 9a3b
80 180 3 Oa5
Osr dos apr dos no pr d to referem-se a(s) (s) iada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais d de de aprovagao prévia.







