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RELATORIO DE ENSAIO N° QUI/162.848/1/08
TINTA PARA SINALIZAGAO VIARIA
ANALISES FISICAS E QUIMICAS
INTERESSADO: BREMEM TINTAS LTDA

Rua Ico, 370 - Cumbica
07232-078 - Guarulhos - SP
Ref.: (25392)

1.  IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (Uma) Amostra de tinta para sinalizag&o viaria na cor branca, identificada por Bremen, n°
do lote 12458. Total de 500 (quinhentos) baldes com 18L cada, numerados de 542.001
(quinhentos e quarenta e dois mil e um) a 542.500 (quinhentos e quarenta e dois mil e

quinhentos), amostrada pelo Laboratério Falcdo Bauer junto ao interessado em 08/08/2008.
Identificacdo Interna: 205.855

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS

NBR 11.862/1991 — Sinalizagdo Horizontal Viéria — Tintas — Especificagéo.
NBR 15.438/2007 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Tintas — Métodos de ensaio.

3. RESULTADOS OBTIDOS

PARAMEIROS o ESPECIFICADO
Consisténcia (UK) Item 4.1 80a95
Estabilidade na Armazenagem, o
Alteracéo da Consisténcia (UK) Item 4.2 S MAXimG f
Matéria Nao Volatil, % em Massa ltem 4.3 62,8 minimo 71,94
Pigmento, % em Massa ltem 4.4 40a 50 49,35
Tgmeo d.e Secagem no “Pick Up ltem 4.8 20 maximo 13
Time”, minutos
Teor de didxido Titanio Ti0, NBR 15438 25 minimo 26,08
1 0,
¥§]1tcaulo Total, % em Massa na ltem 4.7 50 a 60 50,65
Veiculp Nao Volatil, % em Massa ltem 4.7 ABiiliing 44.60
no Veiculo
Resisténcia a Abraséo (Litros) Item 4.9 80 minimo 94,17
Massa Especifica, g/cm® Item 4.10 1,30a 1,45 1,41
Brilho a 60°, unidade ltem 4.11 20 maximo 28,7
N 9,5
Cor (Notagdo Munsell) ltem 4.18 Tolerancia N 9,5
(,’; N 9,0
&

0s ltados ap tados no p e P te a(s) (s)
A dugdo deste d te podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins p lonai: s de ap cdo prévia.







